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Cutting end pieces / Endstücke 

Magnesium   DATASHEET 
DATENBLATT  

 

 

Chemical Composition & Size – 
Chemische Zusammensetzung & Größe 
      
The remaining pieces of magnesium ingot after cutting.    

Weight: per piece 0,5 - 2,0 kg 

Magnesium content: minimum 99,8% 

 

Die Reststücke der Magnesium-Massel nach dem  
Beschneiden. 

Gewicht: pro Stk. 0,5 – 2,0 kg 

Magnesium Anteil: minimum 99,8% 
 
 
Packing  / Verpackung: 
 
Approx. 1000 kg in one big bag, 2 big bags are on one wooden pallet;        
 
Ca. 1000 kg in einem Bigbag, 2 Bigbags befinden sich jeweils auf einer Holzpalette; 

 

 

 

 


